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Srovnavaci test fotovoltaickych modulu:

Vitez testu ANTARIS SOLAR

v wvr

ANTARIS AS M 180 Al - modul s nejvyssim energeticky prinosem

Nabidka fotovoltaickych modulli zaZiva rozmach. K
ziskani predstavy je za potreby pfislusna informace.
Stejné jako v roce 2008, tak i letos institut TEC testo-
val dvanact modult znamych vyrobcet fotovoltaickych
zafizeni. Mezi jinymi se testu zUcastnil i vyherce
loriského testu — modul ANTARIS ASM 175 Al. Pro
techniky z institutu TEC budici zajem bylo Zjistit, jak
se tento modul chova po jednom roce exploatace.
Test byl uskute¢nén za reélnich podminek. Laboratorni
test by nebyl dostatecné vérohodny pro dosazeni
kategorického hodnoceni. Povétrnostni podminky
predstavovaly mix slunecni zafe a oblaéného nebe.
Zakladni predpoklady pro realistické méfeni byly k
dispozici: Institut TEC méa vlastni meteorologickou

Testované zafizeni, dodana elektricka energie od 01. €ervna do 31. ¢ervence 2009 pro kazdy typ modulu

Kyocera KC 175 GHT-2

Aleo S16
Wuxi Shangpin SPSM-175D

Schott Solar Poly 165
Schott Solar ASE 300

Sharp NT-170 (E1)

stanici, kde se zaznamenava teplota, tlak vzduchu,
vétru, prehariky a vlhkost vzduchu, stejné tak ma k
dispozici pyranometr na méfeni globalniho zareni
(veSkere sluneéni nebo solarni zareni, které dopada
na horizontalni pfijimajici polohu na zemsky povrch).
Takto béhem testu mohou byt povétrnostni situace
zaznamenany paralelné se zjisténymi hodnotami
vynosu elektfiny a timto zplisobem se da vypracovat
objektivni posudek o skuteCném energetickém
pfinosu jednotlivych moduld. Béhem srovnavaciho
testu modul ANTARIS AS M 180 Al byl vyznamenan
nejlepSim hodnocenim 1,2 za nejvySsi energeticky
pfinos ze samostatného modulu a byl vyhlasen
vitézem testu.

Romag|SMT 6(60)225
Jiangyin Jetion JT175 (35)
Yunnan Tianda TD 175 M5
Tynsolar TYN-180 PC




Vysledky z rady testl PV-modull k zjisténi nejvyssiho
energetického pfinosu modulu

Spoleénost a Kyocera KC Schott Solar Sharp
nabizeny vyrobek ANTARIS AS M 180 Al ANTARISAS M175A1 Aleo S16 175 GHT-2 Poly 165 NT-170 (E1)
Typ buriky monokrystalicka monokrystalicka polykrystalicka polykrystalicka polykrystalicka monokrystalicka
Nominalni vykon [Wp]* 180 175 180 175 165 170

Nominélni napéti [V]* 36,00 35,20 24,35 23,60 35,10 35,00
Nominalni proud [A]* 5,00 4,96 7,45 742 4,70 486

Rozméry [mm] 1580 x 808 1580 x 808 1660 x 830 1290 x 990 1620 x 810 1575 x 826
Zméreny energeticky prinos 261,5 261,0 259,0 256,8 2542 250,5

ze samostatného modulu

[KWh/kWp]**na zakladé fady

testd institutu TEC

POSUDEK Z TESTU dobie 1,7 | dobie 2,0

Schott Solar Wuxi Shangpin Romag g! [ELLEY Tynsolar

ASE 300 SPSM-175| SMT 6(60)225 JT175 (35) TD 175 M5 TYN-180 PC

Typ bunky polykrystalicka monokrystalicka polykrystalicka monokrystalicka monokrystalicka polykrystalicka
NominaIni vykon [Wp]* 300 175 225 175 175 180
Nominalni napéti [V]* 53,60 35,80 29,90 35,30 35,20 24,29
Nominalni proud [A]* 5,60 4,89 7,50 4,96 4,97 741

Rozméry [mm] 1892 x 1283 1582 x 809 1641 x 995 1580 x 808 1589 x 806 1316 x 995
Zméreny energeticky prinos 249,9 2487 248,0 247,7 2434 239,1

ze samostatného modulu
[kKWh/kWp]**na zakladé fady
testd institutu TEC

POSUDEK Z TESTU dobre 2,1 | dobie 2,2 | dobie 2,2 | dobre 2,3 _

*podle tdaju vyrobce (nadpis pfimo na prislusném modulu) a podle standardnich podminek testu (STC) « **Kritéria testu: « \/Sechny typy modulti byly zapojeny do zviastnich fetézcii po dvou nebo po tfech modulti, podle vysky napét
modulu a napéti bodu maximalniho vykonu ménicl. « Kazdy fetéz napajel sit prostrednictvim ménice ,Mastervolt Soladin 600°. * Ze strany modulu bylo zaznamenano napéti a proud. Interval méfeni: 1 minuta. « Z toho byl vypocitan vykon
ze strany stejnomémého proudu a moduly dodavana elekiricka energie. « Ze strany stfidavého proudu elekirické energie dodavana kazdou dvojici modulti v siti byla méfena méficem. « Béhem testu byly vSechny moduly bez zastinéni a
byly orientovany smérem na jih pod thlem sklonu 30 stupriti. « DalSi dileZité kritérium bylo co mozZno nejpresnéjsi urovnani délky vedeni viech testovanych fetézcl. « Jak uz bylo zminéno, pracovni rozsahy vSech fetézct lezely v bodé s
maximalnim vykonem ménica. + Casovy tsek testu: Za dasovy Usek testu byl zvolen ¢asovy Usek od 01. Gervna 2009 do 31. &ervence 2009. Bshem dlouhodobych méfeni, naptiklad z riiznych meteorologickych Ustavi, mésice derven
a Cervenec byly urceny jako mésice s nejvy$sim slunecnim zarenim (tedy nejvy$si efektivita zafizeni), (pro vice informaci viz diagram dolt). Kvuli skutecnosti, Ze 01. erven 2009 byl svatek, méfeni zacalo jesté 29. kvétna. Presto prvni
tfi dny nebyly zapojeny do hodnoceni. « Povétrnostni podminky: Riznorodé povétrnostni podminky, bylo prevazné slunecno, aviak z&asti i zatazeno.

Predpokladany energeticky piinos z jednoho zarizeni 10 kWp-PV v Némecku jako dlouholeta primérna hodnota
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ANTARIS AS M 180 Al: modul s nejvyssim
energetickym prinosem

- Méfeni 12 moduld riznych znamych vyrobct bylo uskute¢néno v ¢asovém dseku
od 01.06.2009 do 31.07.2009. Ze strany modulu béhem intervalu 1 minuta bylo
zaznamenano napéti a proud. Z toho byl vypocitan vykon stejnomérného proudu
a elektricka energie dodavana moduly. Vechny typy moduld byly testovany
fetézovité" (po 2 nebo po 3) a byly orientovany smérem na jih bez zastinéni. Dalsi
dulezité kritérium bylo co mozno nejpiesnéjsi urovnani délky vedeni vSech
testovanych fetézcl. Pracovni rozsahy vSech dvojic modulti leZely v bodé s
maximalnim vykonem ménicd. Kazdy fetéz napajel sit prostfednictvim ménice
,Mastervolt Soladin 600“. Ze strany stfidavého proudu mérici zafizeni zazna-
menavalo energii, ktera byla dodana do sité kazdym fetézcem. | letos Zadny z
testovanych moduld nedosahl 100 procentovou efektivitu, avsak 10 moduld mélo
k tomu blizko, 4 z nich byly velmi blizko — mezi nimi je i vitéz loriského testu
ANTARIS ASM 175 Al.

Modul ASM 180 Al spolecnosti ANTARIS SOLAR monokrystalickym typem
burky dosahl energeticky prinos 261,5 kWh/kWp (to odpovida 98,7% z
predpokladaného 100 procentového pfinosu). Porovnani s podobnym
modulem ASM 175 Al (vitéz testu z lofiského roku) a s moduly dal$ich dvou
vyrobc, které také dostaly nejlepsi hodnoceni ,,velmi dobie®, ale mély o
trochu nizsi energeticky piinos nez ANTARIS SOLAR ASM 180 Al, muzete
vidét v diagramu na predchozi strance nebo v tabulce na opacné strané
této stranky.




